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ТИПЫ ВНУТРЕННИХ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАННЫХ ПОКРЫТИЙ 

 

ВЫБОР ТИПА ЦЕМЕНТА 

Характеристика среды Портландцемент 
Сульфатостойкий 

цемент 

Глиноземистый 

цемент 

Минимальное содержание 

для PH 
6 5,5 4 

Максимальное содержание 

(мг/л) для 
7 15 неограниченно 

- агрессивного CO2 

- сульфата(SO4--) 400 3000 неограниченно 

- магния (Mg++) 100 500 неограниченно 

- аммония (NH4) 30 30 неограниченно 

 

 

 

 


